BeschuBamt Ulm

SR

Priifzeugnis

Nr. 5220/M 83 118

Firma
Ant tell 2
i e Wurster KG

RosenstraBe 38
7023 Echterdingen

Priifmuster: Belegmulde
Typenbezeichnung: Mod. 53

Aufbau: siehe Blatt 2

Datum der Priifung: 16.6.1983

Die Prifung erfolgte nach den PRUFBEDINGUNGEN FUR DEN
BESCHUSS ANGRIFFHEMMENDER STOFFE des Landeskriminalamtes
Baden-Wirttemberg, Stand Mai 1982

Das Priifmuster wurde in folgende Widerstandsklasse

eingestuft:

M1-SF M2-SF M3-SF M4-SF M5-SF MS6-SF
X

M1-SA M2-SA M3-SA M4-SA M5-SA MS6-SA

BESCHUSSAMT ULM <&
Mahringer Weg 75

7900 Ulm/Donau

Ulm, den 21.6.1983

Gl




